Technicky list vyrobku @

dotma.

LMS 1 |

Jednoslozkovy vodni vrchni lak na polyuretan-akrylatové bazi bez obsahu latek
NMP na korkové podlahy s vysokou odolnosti vi€i otéru, vysokou elasticitou a
dobrou chemickou stalosti proti béznym chemikaliim uzivanych v domacnostech
s velmi nizkymi emisemi dle Emicode EC1.

Stupen lesku: Matny (cca. 20%) 2004/42/CE a vyhlaska 337/2010 Sb.:

Baleni: 51,11 Zavazny limit pro tento produkt dle pfedpisu EU

Obsah pevnych latek: 32 £ 1% hmot. (kat.A/i): 140 g/l (2007/2010)

Viskozita: 23+ 1s Obsah tékavych organickych slou¢enin v produktu:

GIS kod: W3+ maximalné 80 g/l

Oblast pouziti: Vhodny pro korkové podlahoviny s normalni az vysokou zatézi.

Pokyny ke zpracovani: e Nanos laku provadéjte po dokonalém odstranéni vdech pfipadnych necistot jako napf.

zbytky lepidel a tmeld.
e Nevylévejte lak pfimo na podlahu, ale pouzijte uzaviratelny kbelik se sackem uvnitf.

Pokyny k nanaseni: Korkové podlahy bez povrchové upravy

Naneste 3 aZ 4 vrstvy laku LMS 1 tj. min. 400 g/m® Nechte zaschnout jednotlivé vrstvy — idealni
pfes noc. Mezibrus doporu€ujeme provést pred posledni vrstvou. V pfipadé brouseni mezi druhou
a treti popf. Ctvrtou vrstvou docilite efektnéjSiho povrchu.

Renovace korkovych podlah lakovanych lakem LMS 1

Pfed renovaci odstrarite staré vosky, polishe a mastnotu hloubkovym &isti¢em LOBA CareRemover.
K odstranéni necistot je nezbytné pouzit jednokotouCovou brusku a zeleny a Cerveny pad. Zbytky
oSetfujicich pfipravkd musi byt Uplné odstranény z povrchu. Dokonce i drobné zbytky téchto
pfipravki mohou zapficinit Spatnou pfilnavost lakd. Poté podlahu vytfete Cistou vodou a nechte
dobfe vyschnout. Po uschnuti provedte mezibrouSeni a peclivé odstrarite jemny prach. Pak
aplikujte 1 az 2 vrstvy laku LMS 1 valeCkem.

Doporucéené naradi: LOBATOOL valecek DeLuxe 120 nebo LOBATOOL valecek Microfaser 100 — 120

Spotieba: Prvni vrstva valeCkem 100 - 120 g/m? (8 - 10 m%kg)
DalSi vrstvy valeckem 80 — 100 g/m?

Doba schnuti: Naneseni dal$i vrstvy laku je mozné nejdfive po 4 az 6 hodinach. Opatrné pochdzny je natér po 4
az 6 hodinach, lehka zatéz je mozna po 24 hodinach a finalni tvrdosti je dosazeno po cca 5 dnech.

Mezibrouseni: Po prekroCeni doby 24 hodin mezi aplikacemi jednotlivych vrstev, je vzdy nezbytné provést
mezibrousSeni. Pfi aplikaci do 24 hodin neni mezibrouSeni nutné. MezibrouSenim pfed posledni
vrstvou dosahne hladsiho povrchu.

Redidlo: Neredte, lak je pfipraven ke zpracovani. V pfipadé nevhodnych klimatickych podminek (vysoka
teplota, nizka relativni vihkost vzduchu) muzete prodlouzit dobu otevienosti laku pfidanim 5%
LOBADUR® WS Argo.

Skladovani a preprava: V originalnich uzavienych obalech Ize skladovat nejméné 12 mésicl pfi teploté +5°C az + 25°C.
Dle specifikace ADR se nejedn& o nebezpecny material.

* Hodnota stupné lesku byla mérena pri 60°. Tyto udaje nejsou zavazné, nebot tato hodnota také zavisi na tloustce vrstvy
a klimatickych podminkach (teplota, relativni vihkost vzduchu) béhem schnuti.
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